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             / Регистрация
          

          
          
            
          

        

      

    

    
      
        
          	
              

Цены на лом

              	Металлы, стали и сплавы
	Полуметаллы, неметаллы и их соединения
	Кристаллы оптические, инфракрасного спектра, лазерные
	Катализаторы
	Электронные платы
	Радиодетали
	Аккумуляторы
	Пластик
	Макулатура
	Агрегаты, оборудование
	Бой стекла
	Отработанное масло


            
	
              Покупателям
            
	
              Телеграм-канал
            
	
              
              Частные объявления
              	Список объявлений
	Добавить объявление
	Настройка уведомлений


            
	
              
                Инструменты
              
              	Определение сплава по составу
	Справочник содержания драгоценных металлов
	Металлический калькулятор
	Калькулятор сделки
	Марочник сплавов


            
	
              Пункты приема
            
	
              Блог
            
	
              Контакты
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          Scraptraffic
          




            /
        
          Марочник сплавов
          
            /
        
          Алюминий
          
            /
        
          АК8
          

          
      Сплав АК8 — расшифровка, хим. состав

      Алюминий, сплав литейный

      
        
          
            АК8 — металлический сплав, основу которого составляет алюминий (Al), его содержание в АК8 может колебаться в диапазоне от 90.8% до 95%. Обязательно в сплаве АК8 присутствуют медь, кремний, марганец, магний. Допустимое количество примесей определено в таблице химического состава. ГОСТ 4784 - 97
          

          
            
              
                
  

                Определить сплав по химическому составу
                
                  
                
              
            

            
              
                
  

                Рассчитать прибыльность сделки
                
                  
                
              
            

            
              
                
  

                Определить массу по форме изделия
                
                  
                
              
            

          






        

        
          
            Химический состав сплава АК8

            
          

          
          	Хим. элемент	% содержания
	Алюминий (Al)	90.8 — 95
	Медь (Cu)	3.9 — 5
	Кремний (Si)	0.5 — 1.2
	Марганец (Mn)	0.4 — 1
	Магний (Mg)	0.2 — 0.8
	Железо (Fe)	до 0.7
	Цинк (Zn)	до 0.25
	Титан (Ti)	до 0.15
	Хром (Cr)	до 0.1


        

      

      
      
      
    

  
  
  
  
  Механические свойства сплава

  
    
      	Сортамент	Размер	Напр.	sв	 sT	 d5	y 	 KCU 	Термообр.
	 - 	 мм 	 - 	МПа 	МПа 	 % 	 % 	кДж / м2	 - 
	 Пруток, ГОСТ 21488-97  	  	  	430-450	 	8-10	 	 	Закалка и искуственное старение 
	 Пруток,  высокой прочности, ГОСТ 51834-2001  	  	  	460 	335-365	8	 	 	Закалка и искуственное старение 
	 Профили  	  	  	490 	450	7	15	 	Закалка и старение 


    

  



  

  
  
  
  Физические свойства сплава

  
    
      	T	E 10- 5	a 10 6	l	r	C	R  10 9
	Град 	МПа 	1/Град 	Вт/(м·град)	кг/м3 	Дж/(кг·град)	 Ом·м 
	20 	0.74 	  	  	2800 	  	43 
	100 	  	22.5 	168 	  	838 	  


    

  



  

  
    
    
      Полезные инструменты

      
        
          Определение сплава по составу
          
            Попробовать
            
              
            
          
        
        
          Марочник сплавов
          
            Попробовать
            
              
            
          
        
        
          Справочник содержания драгоценных металлов
          
            Попробовать
            
              
            
          
        
        
          Металлический калькулятор
          
            Попробовать
            
              
            
          
        
        
          Калькулятор сделки
          
            Попробовать
            
              
            
          
        
      

    

  


  
    
      
        Другие сплавы из категории Алюминий  сплав литейный
      

      
      	Марка сплава	Хим. состав	ГОСТ
	АК10М2Н	Al84.28-86%Si9.5-10.5%Cu2-2.5%Mg0.9-1.2%Ni0.8-1.2%	ГОСТ 30620 - 98
	АК10су	Al83.1-90.5%Si9-11%Mn0.3-0.6%Mg0.1-0.5%Sb0.1-0.25%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12	Al84.3-90%Si10-13%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12ж	Al85.29-90%Si10-13%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12М2	Al81.55-86%Si11-13%Cu1.8-2.5%Fe0.6-1%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12М2МгН	Al79.5-85.3%Si11-13%Cu1.5-3%Mg0.8-1.3%Ni0.8-1.3%Mn0.3-0.6%Ti0.05-0.1%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12ММгН	Al82.64-86%Si11-13%Cu0.8-1.5%Mg0.8-1.3%Ni0.8-1.3%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12оч	Al86.64-90%Si10-13%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12П	Al83.64-89%Si10-13%Mn0.01-0.5%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12пч	Al86.33-90%Si10-13%	ГОСТ 1583 - 93
	АК12ч	Al85.81-90%Si10-13%	ГОСТ 1583 - 93
	АК13	Al84.9-88.9%Si11-13.5%Mg0.1-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	АК18	Al75.94-79%Si17-19%Cu0.8-1.5%Mg0.8-1.3%Ni0.8-1.3%	ГОСТ 30620 - 98
	АК21М2.5Н2.5	Al74.9-69.5%Si20-22%Cu2.2-3%Ni2.2-2.8%Mg0.2-0.5%Cr0.2-0.4%Mn0.2-0.4%Ti0.1-0.3%	ГОСТ 1583 - 93
	АК4	Al91.2-94.3%Cu1.9-2.5%Mg1.4-1.8%Fe0.8-1.3%Ni0.8-1.3%Si0.5-1.2%	ГОСТ 4784 - 97
	АК4М4	Al85.3-93.3%Cu3.5-5%Si3-5%Mn0.2-0.6%	
	АК5М	Al90.7-94.15%Si4.5-5.5%Cu1-1.5%Mg0.35-0.6%	ГОСТ 1583 - 93
	АК5М2	Al85.9-94.05%Si4-6%Cu1.5-3.5%Mg0.2-0.8%Mn0.2-0.8%Ti0.05-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	АК5М2П	Al86.94-94%Si4-6%Cu1.5-3.5%Mg0.2-0.8%Mn0.2-0.8%Ti0.05-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	АК5М4	Al84.8-93.2%Si3.5-6%Cu3-5%Mn0.2-0.6%Mg0.2-0.5%Ti0.05-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	АК5М7	Al82.3-89%Cu6-8%Si4.5-6.5%Mg0.2-0.5%	ГОСТ 1583 - 93
	АК5Мч	Al91.34-94%Si4.5-5.5%Cu1-1.5%Mg0.4-0.55%Ti0.08-0.1%	ГОСТ 1583 - 93
	АК6	Al93.3-96%Cu1.8-2.6%Si0.7-1.2%Mg0.4-0.8%Mn0.4-0.8%	ГОСТ 4784 - 97
	АК6М2	Al89.79-92%Si5.5-6.5%Cu1.8-2.3%Mg0.3-0.45%Ti0.1-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	АК7	Al87.6-93.6%Si6-8%Mn0.2-0.6%Mg0.2-0.5%	ГОСТ 1583 - 93
	АК7М2	Al85.8-92%Si6-8%Cu1.5-3%Mg0.2-0.6%Mn0.2-0.6%	
	АК7П	Al87.64-93%Si6-8%Mn0.2-0.6%Mg0.2-0.5%	ГОСТ 1583 - 93
	АК7пч	Al90.37-92%Si7-8%Mg0.25-0.4%Ti0.08-0.1%	ГОСТ 1583 - 93
	АК7Ц9	Al77.2-86.5%Zn7-12%Si6-8%Mg0.1-0.3%	ГОСТ 1583 - 93
	АК7ч	Al89.6-93.8%Si6-8%Mg0.2-0.4%	ГОСТ 1583 - 93
	АК8	Al90.8-95%Cu3.9-5%Si0.5-1.2%Mn0.4-1%Mg0.2-0.8%	ГОСТ 4784 - 97
	АК8л	Al89.25-32%Si6.5-8.5%Mg0.35-0.5%Be0.15-0.4%Ti0.1-0.3%	ГОСТ 1583 - 93
	АК8М	Al86.9-90.8%Si7.5-9%Cu1-1.5%Mg0.3-0.5%Mn0.3-0.5%Ti0.1-0.3%	ГОСТ 1583 - 93
	АК8М3	Al82.05-90%Si7.5-10%Cu2-4.5%	ГОСТ 1583 - 93
	АК8М3ч	Al85.4-89%Si7-8.5%Cu2.5-3.5%Zn0.5-1%Mg0.2-0.45%Ti0.1-0.25%Be0.05-0.2%B0.005-0.1%	ГОСТ 1583 - 93
	АК9	Al85.1-91.3%Si8-11%Mn0.2-0.5%Mg0.2-0.4%	ГОСТ 1583 - 93
	АК9М2	Al84.1-91.65%Si7.5-10%Cu0.5-2%Mg0.2-0.8%Mn0.1-0.4%Ti0.05-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	АК9П	Al85.34-91%Si8-11%Mn0.2-0.5%Mg0.2-0.4%	ГОСТ 1583 - 93
	АК9пч	Al87.62-90%Si9-10.5%Mg0.23-0.3%Mn0.2-0.35%Ti0.08-0.1%	ГОСТ 1583 - 93
	АК9с	Al86.79-91%Si8-1.5%Mn0.2-0.5%Mg0.2-0.35%	ГОСТ 1583 - 93
	АК9Ц6	Al79.4-86%Si8-10%Zn5-7%Cu0.3-1.5%Fe0.3-1%Mg0.3-0.5%Mn0.1-0.6%	ГОСТ 1583 - 93
	АК9ч	Al86.94-91%Si8-10.5%Mn0.2-0.5%Mg0.17-0.3%	ГОСТ 1583 - 93
	АЛ1	Al90.1-93%Cu3.75-4.5%Ni1.75-2.2%Mg1.25-1.7%	ГОСТ 2685 - 75, в последней версии материал отсутствует
	АЛ21	Al87.35-91%Cu4.6-6%Ni2.6-3.6%Mg0.8-1.3%Mn0.15-0.2%Cr0.1-0.2%	ГОСТ 2685 - 75, в последней версии материал отсутствует
	АЛ26	Al70.7-76%Si20-22%Cu1.5-2.5%Ni1-2%Mn0.4-0.8%Mg0.4-0.7%Cr0.1-0.4%	ГОСТ 2685 - 63, в последней версии материал отсутствует
	АЛ3	Al88.1-93.5%Si4.5-5.5%Cu1.5-3%Mn0.6-0.9%Mg0.35-0.6%	ГОСТ 2685 - 75, в последней версии материал отсутствует
	АЛ33	Al90.6-92.9%Cu5.5-6.2%Ni0.8-1.2%Mn0.6-1%Ce0.15-0.3%Zr0.05-0.2%	ГОСТ 2685 - 75, в последней версии материал отсутствует
	АЛ4М	Al84.75-89%Si8.5-10.5%Cu1.3-2.5%Mg0.3-0.6%Ti0.1-0.3%B0.01-0.1%	
	АЛ6	Al91.9-93%Si4.5-6%Cu2-3%	ГОСТ 2685 - 75, в последней версии материал отсутствует
	АЛ7	Al92.9-96%Cu4-6%	ГОСТ 2685 - 75, в последней версии материал отсутствует
	АЛ7-4	Al88.5-89%Si6.7-7.3%Cu3.8-4.2%	
	АЛ8	Al89-90.5%Mg9.5-10%	ГОСТ 2685 - 75, в последней версии материал отсутствует
	АМ4.5Кд	Al93.1-95%Cu4.5-5.1%Mn0.35-0.8%Ti0.15-0.3%Cd0.07-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	АМ5	Al92.45-94%Cu4.5-5.3%Mn0.6-1%Ti0.15-0.3%	ГОСТ 1583 - 93
	АМг4К1.5М	Al90.45-92%Mg4.5-5.2%Si1.3-1.7%Cu0.7-1%Mn0.6-0.9%Ti0.1-0.25%Be0.002-0.004%	ГОСТ 1583 - 93
	АМг5К	Al91-94.6%Mg4.5-5.5%Si0.8-1.3%Mn0.1-0.4%	ГОСТ 1583 - 93
	АМг5Мц	Al91.85-94%Mg4.8-6.3%Mn0.4-1%Ti0.05-0.1%	ГОСТ 1583 - 93
	АМг5П	Al92.6-95.1%Mg4.7-5.7%Mn0.2-0.6%	ГОСТ 4784 - 97
	АМг6лч	Al92.35-93%Mg6-7%Zr0.05-0.2%Ti0.05-0.1%Be0.02-0.1%	ГОСТ 1583 - 93
	АМг7	Al89.4-93.25%Mg6-8%Si0.5-1%Mn0.25-0.6%	ГОСТ 1583 - 93
	АЦ4Мг	Al91.9-94.7%Zn3.5-4.5%Mg1.5-2%Mn0.2-0.5%Ti0.1-0.2%	ГОСТ 1583 - 93
	В124	Al83.65-88%Si8-11%Cu3-4%Mg0.15-0.3%Mn0.1-0.3%Ti0.1-0.3%B0.01-0.1%	
	В2616	Al86.9-90%Si6.5-8.5%Cu2.5-3.5%Mg0.15-0.4%Ti0.1-0.3%Cd0.05-0.3%Zr0.025-0.05%B0.01-0.1%	
	ВАЛ10М	Al90.1-94%Cu4.5-6%Si0.5-2.5%Mn0.3-0.8%Cd0.1-0.3%Ti0.1-0.3%	
	ВАЛ11	Al89.4-91%Mg6-7%Zn2-2.5%Ti0.1-0.3%Zr0.1-0.3%Mn0.1-0.2%Be0.07-0.1%Cr0.005-0.15%	
	ВАЛ12	Al86.9-90%Zn6.5-7.5%Mg2-2.8%Cu1-1.5%Ti0.1-0.3%Be0.05-0.2%Zr0.05-0.2%	
	ЖЛС	Al83.3-85.8%Si11-13%Cu1.2-1.4%Mg1-1.3%Ni1-1.3%	ГОСТ 30620 - 98
	КС740	Al76.9-79.8%Si16-18%Cu1.8-2.4%Ni1.1-1.7%Mg0.7-1.2%Mn0.6-1%	ГОСТ 30620 - 98
	КС741	Al72.9-76.8%Si19-22%Cu1.8-2.4%Ni1.1-1.7%Mg0.7-1.2%Mn0.6-1%	ГОСТ 30620 - 98


      
      
        
          Осуществляем прием смежных изделий и материалов:

          	Марганец
	Алюминий
	Алюминий пищевой
	Алюминий электротехнический
	Алюминий картерный
	Алюминиевые банки
	Алюминий АД31 (профиль, опалубка)
	Алюминий АМГ


        

      

    
  

  
  
    
      
        
          В нашем Telegram-канале актуальные предложения
          

          по покупке и продаже
        

        
          
            @scraptraffic
          
        

      


      
        
          Перейти в канал
        
      

      
        [image: ]
      

    

  



  
  
  
    
      
        
          
            [image: Scraptraffic Logo]
          
        

        	О сервисе
	Конфиденциальность
	Соглашение
	Техподдержка
	Оферта
	Тарифы и цены


      

      
        
          Востребованные виды металлолома
        

        	Черный лом
	Медь
	Алюминий
	Катализаторы
	Аккумуляторы
	Электронный лом
	Радиолом
	Твердые сплавы
	Быстрорежущие стали
	Жаропрочные стали
	Баббит
	Латунь
	Бронза
	Свинец


      

      
        Цены на металлолом в городах

        	Санкт-Петербург
	Москва
	Екатеринбург
	Петрозаводск
	Казань
	Ростов-на-Дону
	Уфа
	Самара
	Челябинск
	Мурманск
	Ярославль
	Саратов
	Оренбург


      

      
        Полезные инструменты

        	Марочник сплавов
	Справочник содержания драгоценных металлов
	Определение марки сплава по составу
	Металлический калькулятор
	Расчет выгодности сделки
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      Пользовательское соглашение
    

  





  
    
      
        
          Запросить цену

          Вы на пути к отличной сделке!

          

          Мы свяжемся с вами в ближайшее время!

        

        
      

      

        
      
          
            
            
            
            
            
            
              
                
              

              
                
              

            

          

          
            
              Добавьте фотографии
              

              для проведения оценки лома:
            

            
              
                
                  
                
                Добавить фото материала
              
              
            

            

            

            

          

          
            
            
          

          
            Отправить запрос
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        Чтобы сайт работал корректно, мы используем куки
      

      Ок
    

  




